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BAB | PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pertambangan bahan galian Golongan C merupakan salah satu sektor
pertambangan yang memiliki peran dan fungsi strategis dalam kegiatan
pembangunan perekonomian daerah. Selain itu pertambangan bahan galian
Golongan C juga memiliki peran penting bagi perkembangan di sektor industri
manufaktur dan infrastruktur. Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian Nomor 12 Tahun 2015 tentang percepatan penyediaan infrastruktur
prioritas, bahwa pembangunan infrastruktur prioritas dilakukan secara serentak di
seluruh penjuru nusantara ini.-Dimana peran-eksplorasi bahan tambang di bidang
pencarian aneka bahan/bangunan  sangat dibutuhkan guna menunjang serta
menopang infrastruktur dalam negeri.

Bahan tambang yang dieksplorasi untuk bahan bangunan pun harus layak
kualitasnya agar bangunan infrastruktur dapat dijamin daya tahannya. Adapun salah
satu bahan tambang yang dikenal sebagai bahan galian yang disumberdayakan
sebagai bahan bangunan dan menjadi topik penelitian kali ini adalah andesit. Dalam
pembangunan infrastruktur tersebut,/batu-andesit merupakan komoditas penting
dalam pembangunan infrastruktur. Seiring pesatnya pembangunan, kebutuhan
konsumen terhadap pembangunan atau pengembangan infrastruktur pun kian
meningkat. Hal ini akan menyebabkan peningkatan permintaan akan bahan baku
penunjang, salah satu diantaranya adalah material utama batu andesit serta tanah
galian yang nantinya diproses kembali menjadi batu split hingga abu batu.

Andesit termasuk jenis batuan beku kategori menengah sebagai hasil
bentukan lelehan magma. Nama andesit sendiri diambil berdasarkan tempat
ditemukan, yaitu di daerah Pegunungan Andes, Amerika Selatan. Batuan andesit
merupakan salah satu bahan galian yang banyak dimanfaatkan sebagai bahan baku
industri terutama untuk bahan konstruksi infrastruktur dasar seperti pondasi,
penimbun, pengerasan jalan, penyangga bendungan, bahan campuran beton split

dan untuk bahan dasar industri lainnya. Kualitas bangunan sangat bergantung
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kepada kualitas material yang digunakan terutama bahan galian (batuan) sebagai
bahan untuk pondasi, tembok, jalan, dan yang lainnya. Jenis dan kualitas bahan
yang akan digunakan pada konstruksi harus sesuai dengan standar yang telah
ditetapkan sebelumnya, yaitu Syarat Mutu Batuan Bahan Bangunan Menurut
Standar Nasional Indonesia (SNI NO.03-0394-1989). Penggunaan andesit sebagai
bahan bangunan harus memperhatikan berbagai faktor, yaitu ukuran, bentuk,
kekuatan, masa jenis, daya tahan dan sebagainya (Wisonir, dkk, 2018).

Oleh karena itu, diperlukan penelitian mengenai kualitas batu andesit
menggunakan uji kuat tekan sebagai salah satu pengujian sifat mekanik yang
penting dilakukan untuk mengetahui titik hancur batuan terhadap pemberian
tekanan maksimum dan pengujian sifat fisik batuan yang merupakan merupakan uji
tanpa merusak (non destructive-test), sedangkan penentuan sifat mekanik batuan
merupakan uji dengan merusak sampel batuan (destructive test). Oleh karena itu,
sebelum dilakukan uji - tersebut, -perlu. diperhatikan faktor-faktor yang akan
mempengaruhi hasil pengujian kuat tekan batuan. Faktor dalam (intern), meliputi
mineralogi ukuran butiran dan porositas. Faktor luar (ekstern), meliputi gaya
gesekan antara bidang plat penekan dengan ujung ujung contoh batuan.

Analisis kuat tekan-batuan digunakan untuk menentukan ketahanan material
batuan apabila diberikan beban.dan tekanan,-sedangkan analisis sifat fisik batuan
bertujuan untuk mengetahui karakteristik serta perbedaan komposisi/perbandingan
padatan (solid), air (water) dan udara (air) yang membuat perbedaan perilaku
tersebut yang kemudian berkaitan erat dengan kekuatan batuan saat dilakukan
pengujian mekanik. Metode yang diaplikasikan adalah uji kuat tekan uniaksial
(Uniaxial Compressive Strength) dan uji porositas. Hasil dari pengujian tersebut

dapat diketahui kualitas dari andesit yang diuji.

1.2. Rumusan Masalah
Adapun rumusan masalah berdasarkan judul yang diajukan adalah sebagai
berikut:
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1. Apakah nilai kuat tekan uniaksial dari sampel batuan andesit pada area
tambang CV. Limus Gede memenuhi syarat dan mutu sebagai bahan
bangunan berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) No0.03-0394-1989?

2. Apakah sifat fisik (porositas) dari sampel batuan andesit pada area tambang
CV. Limus Gede memenuhi syarat dan mutu sebagai bahan bangunan
berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) N0.03-0394-1989?

3. Bagaimana rekomendasi kelayakan batu andesit di daerah penelitian sebagai
bahan bangunan berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) N0.03-0394-
1989?

1.3. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian skripsi tai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pilar kuat tekan uniaksial dari sampel batuan andesit pada
area tambang CV. Limus Gede memenuhi syarat dan mutu sebagai bahan
bangunan berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) No.03-0394-1989.

2. Untuk mengetahui sifat fisik (porositas) dari sampel batuan andesit pada area
tambang CV. Limus Gede memenuhi syarat dan mutu sebagai bahan
bangunan berdasarkan Standar Nasional Indenesia (SNI) No.03-0394-1989.

3. Untuk mengetahui rekomendasitkelayakan batu andesit di daerah penelitian
sebagai bahan bangunan berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI)
N0.03-0394-1989.

1.4. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bagi Peneliti
a. Dapat mengaplikasikan ilmu dan keterampilan yang telah diperoleh pada
masa kuliah dan juga menambah wawasan serta pengalaman.
b. Dapat mengetahui kualitas dari batuan andesit yang berada di lokasi

penelitian.
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2. Bagi Universitas
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penambahan ilmu
pengetahuan, khususnya bagi pembaca serta menjadi bahan bacaan di
perpustakaan Universitas dan dapat memberikan referensi bagi mahasiswa
lain.

3. Bagi Perusahaan
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi pemanfaatan bagi
perusahaan berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor 03-0394-
1989.

1.5. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini-antara lain:

1. Untuk mengetahui kualitas dan karakteristik batuan andesit di area tambang
CV. Limus Gede!

2. Untuk mengetahui sifat fisik ‘dan sifat mekanik hasil pengujian di
laboratorium.

3. Untuk mengetahui kelayakan batuan andesit sebagai bahan bangunan sesuai
dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) No:03-0394-19809.

1.6. Model Operasional Penelitian
Adapun model operasional pembuatan skripsi adalah sebagai berikut:
BAB | PENDAHULUAN
Bab ini memuat tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian,
manfaat penelitian, batasan masalah, dan model operasional penelitian.
BAB Il STUDI LITERATUR
Bab ini berisi tentang literatur-literatur dasar serta penelitian terdahulu yang
mendukung data penelitian dan erat kaitannya dengan hal yang menjadi objek
penelitian.
BAB IIl DASAR TEORI
Bab ini berisi tentang teori-teori dasar yang mendukung data penelitian dan

erat kaitannya dengan hal yang menjadi objek penelitian.
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BAB IV METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai jenis penelitian, lokasi dan waktu perencanaan
penelitian, metode penelitian, serta diagram alirnya.

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang pembahasan seluruh hasil rangkaian kegiatan
pengamatan pada pengujian. Seluruh data akan di analisis serta ditarik
kesimpulannya.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian skripsi, dan saran yang
berisikan tentang pendapat dan rekomendasi penulis yang bersifat

mengevaluasi.
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